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O BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE

Elementy scienne
Elementy stropowe
Elementy klatek schodowych

Systemy kominowe

O BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Elementy Scienne

Elementy stropowe

Balkony

Elementy klatek schodowych
Szyby windowe

Stupy zelbetowe

Belki zelbetowe

Elewacie
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| KUBATUROWE

Elementy fundamentowe
Stupy prefabrykowane
Sciany prefabrykowane
Belki prefabrykowane

Ptyty stropowe

Dzwigary i ptatwie dachowe
Szyby windowe

Elementy klatek schodowych

0 BUDOWNICTWO INZYNIERYJNE

Ptyty audytoryjne
Belki zebate

Stupy prefabrykowane
Belki prefabrykowane

Elementy klatek schodowych

0 BUDOWNICTWO
INFRASTRUKTURALNE

Elementy fundamentowe
Belki i ptyty mostowe
Ekrany akustyczne
Scianki i ptyty peronowe

Elementy sieci wodno-kanalizacyjnej

B KOSTKA | ELEMENTY DROGOWE

Kostka i ptyty dekoracyjne

Elementy uzupetniajgce dekoracyjne
Kostka i ptyty przemystowe
Elementy drogowe

Elementy ogrodzen

O MALEA ARCHITEKTURA

Siedziska
Stoty
Donice

Ptyty
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MOCNY PARTNER W BUDOWNICTWIE

0d ponad 30 lat firma Betard specijalizuje sie w produkcji zréznico-

wanych elementow prefabrykowanych dla budownictwa: od miesz-

kaniowego poprzez obiekty uzytecznosci publicznej i przemystowe,
po skamplikowane elementy konstrukcji inzynierskich, drogowych,
mostowych, hydrotechnicznych i innych. Celem firmy jest produkcja
wysokiej jakosci materiatdw budowlanych z betonu, takze nietypo-
wych, wykonywanych na specjalne zamdwienia dla firm i odbiorcéw

indywidualnych, niezaleznie od ich rodzaju i wielkosci inwestycii.

+30

lat doswiadczenia

zaktadéw produkcyjnych w Polsce

+300

produktéw w ofercie




KOSTKA | ELEMENTY

OGRODZEN

Betonowe elementy nawierzchni oraz zagospodarowania to eko-
logiczny i wygodny spostéb na zagospodarowanie przestrzeni za-
réwno publicznej jak i dzigki ofercie kastek dekoracyjnych takze tej
prywatnej, wokét domu i w ogrodzie. Nawierzchnia wokdt domu to
inwestycja na lata dlatego warto przemysle¢ sposob jej aranzacii
biorgc pod uwage funkcjonalnos¢ oraz estetyke.

W niniejszym katalogu prezentujemy réwniez produkty standardowe,
wykarzystywane w budownictwie infrastrukturalnym oraz drogowym.
Nasze produkty podlegajg ciagtej kontroli w laboratorium firmy jak
i niezaleznych certyfikowanych punktach. Staty monitoring produk-
cji zapewnia zachowanie wysokiej jakosci elementéw oraz spetnie-
nie wszystkich wymaganych norm.
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ZALETY PRODUKTOW:

WYSOKA JAKOSC PRODUKTOW
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TECHNOLOGIA -

WYKONCZENIA | KOLORY

W swoijej ofercie posiadamy szerokg game produktéw w rozmaitej
kolorystyce, ksztattach oraz formatach. Nawierzchnia z bruku fo nie
tylko utwardzenie powierzchni dla bezpiecznego i komforfowego po-
ruszania sig, to rowniez zacheta do odwaznego i nieograniczonego
kreowania otoczenia, wykorzystujgc kombinacje oferowanych wzo-
row, faktur i koloréw by uzyteczne miejsca zmienia¢ w co$ przy-
jemnego dla oczu i przyjaznego $rodowisku. W trosce o zachowanie
najwyzszych standardéw jakosciowych do nadania koloru naszym
wyrobom stosujemy surowce najwyzszej jakosci. Poczawszy od
starannie dobranych naturalnie kolorowych kruszyw po trwate i od-
porne na dziatanie warunkéw atmosferycznych nieorganiczne pig-

POWIERZCHNIA STANDARD
Jest to powszechnie stosowana technologia barwienia mieszanki be-
tonowej, z ktdrej wykonuije sie jednobarwng nawierzchnig brukowsa.

Klasyczne wzory i prosta forma nadal cieszg sig duzym uznaniem

SZARY

GRAFIT

BIALY

POWIERZCHNIA POSTARZANA

Wychaodzac naprzeciw zwolennikom starobruku w antycznym klima-
cie, oferujemy kostke brukowsg obijana. Proces obijania odbywa sie
w specjalnym obrotowym urzadzeniu gdzie dochodzi do celowej utra-
ty prostoliniowosci krawedzi wyrobu poprzez réwnomierne obttucze-

CZERWONY

menty. Dzigki czemu mozna mie¢ pewnos¢, ze kolor zachowa swojg
trwatosc¢ przez caty okres uzytkowania. Odpowiednia pielegnacja
nawierzchni pozwoli nam nieprzerwanie cieszy¢ sige elegancig wta-
snego ofoczenia.

Zestawione ponizej techniki sg dostepne dla wigkszosci ksztattéw
i formatéw z naszej oferty. Wspotgrajgca ze sobg réznorodnose kolo-
réw czerpanych z natury w swobodny sposdb pozwala zrealizowac
najsmielsze projekty. Wykorzystujgc kontrasty lub bardziej stonowa-
ne potgczenia mozemy na wtasny sposcb kreowac przestrzen, har-

monizujgc i podkreslajgc walory otaczajgcej nas architektury.

zwtaszcza tam, gdzie liczy sie oszczednos$¢ wyrazu i przywigzanie

do fradycjonalnych wzaraw.

BRAZOWY

nie. Dzigki zastosowaniu barwienia w masie miejsca wytupane nie
ujawniajg szarosci betonu ale oddajg zamierzony kolor i doskonale

imitujg charakter obrobionego, naturalnego kamienia.

BURSZTYN

BRAZOWY

= BETARD

BARWY JESIENI

MOKKA GRAFIT

KATALOG PRODUKTU - OGRODZENIE PIAZZO



POWIERZCHNIA MELANZ

Réwnie cenionym materiatem o szerokich mozliwosciach aranzacii
sg wyroby o powierzchniach wielobarwnych. Technologia colormix
w produkcji melanzy pozwala uzyska¢ stonowane, barwne przejscia

z potgczenia w odpowiednich proporcjach 2 lub wigcej koloréw. Cha-

rakterystyczny w tym uktadzie jest zréznicowany i niepowtarzalny
rozktad koloréw przy jednoczesnym zachowaniu ich proporcji. Umie-

jetnie wykonana nawierzchnia idealnie komponuije sie z otoczeniem.

SAFARI BURSZTYN

GNEJS

NOWOSC!

POWIERZCHNIA PLUKANA

Powierzchnig ptukang czyli ,ptukanke” uzyskujemy przez réwnomier-
ne, powierzchniowe odstanigcie kruszywa na $wiezo uformowanym
wyrobie. Wyeksponowanie kruszywa odbywa sie za pomocg systemu
wodnych dysz optukujgcych kruszywo w taki sposéb by maksymalnie

wydoby¢ naturalng kolorystyke zastosowanego kruszywa przy jedno-

GRANIT SZARY

GRANIT KORAL

PORFIR BRAZ

Zamieszczone w katalogu zdjgcia przedstawiajgce kolor badz fak-
ture produkfu sg materiatem poglagdowym i nie stanowig oferty w
rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ewentualne réznice w kolorze lub
strukturze wyrobéw w poréwnaniu z prébka pogladowa sg dopusz-
czalne i nie stanowig wady produktu. Ostateczny kolor lub faktura

produktu sg uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz wptywem

BARWY JESIENI

PUNTO GRAND

MOKKA

czesnym zachowaniu trwatosci struktury betonu. Odstonigte kruszy-
wo ma jednorodng, ziarnistg fakture charakteryzujgcy sie zwigkszong
antyposlizgowoscig w stosunku do powierzchni z tradycyjnego gtad-
kiego betonu. Zastosowane kruszywa szlachetne pozyskiwane ze

zt6z z réznych czesci Europy sg wyfrzymate i odporne na ptowienie.

GRANIT SAHARA

PUNTO BIANCO PUNTO NERD

naturalnej zmiennosci zastosowanych w procesie produkcyjnym su-
rowcow. Ponadto wptyw na réznice w wygladzie produktu prezento-
wanym w katalogu a probka rzeczywistg ma takze jakosé wykona-
nego zdjecia, warunki oswietlenia a w koncu rodzaj uzytego papieru

i jakosé wydruku.



ELEMENTY OGRODZEN

PUSTAK PIAZZ0D

DASZEK PIAZZ0

OGRODZENIE PIAZZ0O

Ogrodzenie Piazzo to sysfem sktadajgcy sie z dwdch elementéw:
pustakéw oraz daszkéw [pokrywy). Mozna z nich tworzyé proste
w formie, nowoczesne ogrodzenie z ptotem lub w formie petnego
muru. System idealnie sprawdzi sig réwniez w aranzowaniu klom-
béw z roslinnoscig czy oddzielaniu przestrzeni o réznych funkcjach.
Produkt wystepuje w uniwersalnej kolorystyce szarosci oraz grafi-
tu, a dodatkowo w cieplejszej tonacji powierzchni melanz — onyks.
Ogrodzenie Piazzo dzieki swojej prostej formie, pozornej fudze oraz
uniwersalnym wykonczeniu doskonale sprawdzi sie zaréwno przy
nowaoczesnych jak i klasycznych realizacjach.

POWIERZCHNIA STANDARD

SZARY GRAFIT

POWIERZCHNIA MELANZ

ONYKS
@ RODZAJ POWIERZCHNI PAKOWANIE DOSTEPNE FAZOWANIE
Melanz, standard Paleta Mikrofaza
KA ZASTOSOWANIE
kN , ,
Budowa ogrodzen, murdéw,
klombéw z roslinnoscig
T WYSOKOSE WYMIARY ILOSE NA LICZBA ILOSE NA WAGA WAGA PALETY
[em] AxL [cm] WARSTWIE [szt.] WARSTW PALECIE [szt.] [szt./kg] [kgl]
Pustak 20 20x50* 10 6 60 23 1380
Piazzo
Daszek 8 20x50* 10 B 80 13 780
Piazzo

* dtugo$¢ nominalna elementu wynosi 50,4 cm

= BETARD
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ELEMENTY OGRODZEN

PUSTAK PIAZZ0O
RYSUNEK TECHNICZNY
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OGRODZENIE PIAZZ0D
Powierzchnia: melanz
Kolor: anyks




OGRODZENIE PIAZZ0O
Powierzchnia: standard
Kolor: szary
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INSTRUKCJA - OGRODZENIE PIAZZ0O

Jesli czytasz ta instfrukcje to zapewne juz
zdecydowates$, ze chcesz mie¢ wtasnie to
ogrodzenie i wybrates wariant kolorystyczny
pasujacy do catosci aranzacji w Twoim oto-
czeniu. Teraz tylko doktadnie zaplanuj w jaki

spos6b chcesz aby ono zostato wykonane.

Podejdz do tfego czysto uzytkowo. Jesli
nie zalezy Ci na petnym izolowaniu sig od
otoczenia (z zastosowaniem petnego muro-
wanego ogrodzenie) przemy$l rozwigzanie
ogrodzenia z przestami. Zorientuj sie jakiej
szerokosci majg by¢ przesta i do jakiej wy-
sokosci chcesz by¢ ogrodzony. Zaplanuj
jak bedg rozlokowane furtki wejsciowe czy
brama wijazdowa. Trzeba zna¢ ich doktadne
wymiary (uwzgledniajgc uchwyty do zako-
twienia) oraz sposéb otwierania. Zastandw
sig tfakze jakiego rodzaju i gdzie chcesz
umiescic¢ urzgdzenia elekiryczne jak: naped
bramy wjazdowej, domofon, os$wietlenie
itp. Jesli nie czujesz sie na sitach sprostac
temu zadaniu w pojedynke, budowe ogro-
dzenia najlepiej zleci¢ doswiadczonemu
i wykwalifikowanemu wykonawcy, ktéry po-
siada niezbedne narzedzia oraz uprawnienia
wymagane przepisami Ustawy Prawa bu-
dowlanego. Ponizej znajdziesz podstawowe
informacje na temat tego jak wykonac takie
ogrodzenia w sposéb bezpieczny dla trwatej

eksploatacii.

Budowe odrodzenia mozna przeprowadzi¢
na kilka sposobow w zaleznosci od tego
jaki efekt koricowy nas satysfakcjonuje lub
w zaleznosci od istniejgcych ograniczen wy-
wotanych uksztattowaniem terenu czy wa-

runkami grunfowymi.

Jesli wzig¢ pod uwage typ ogrodzenia za-
sadniczo najczesciej wykorzystywane sg
dwa typy ogrodzen: ogrodzenie petne lub
z przestami. Zaréwno pierwszy jak i drugi
sposob mozna wykonac¢ ustawiajgc bloczki
jeden na drugim rys.l.a). lub naprzemiennie,
ustawiane z przesunigeciem w potowie dtu-
gosci bloczka rys.l.b). Poréwnujgc oba wa-
rianty, wariant b) zapewnia wigkszg stabil-

nosc¢ i wytrzymatosé konstrukeii.

Rys. 1

Niezaleznie od wybranego rodzaju ogrodze-
nia niezbedne jest wykonanie tawy funda-
mentowej. Wtasciwie wykonany fundament
to podstawa bezpiecznego, solidnego i tfrwa-
tego ogrodzenia. Warto mie¢ na uwadze, ze
ogrodzenie narazone jest nie tylko na silne
wiatry, ale i obcigzenia wynikajace z wtasne-
go cigzaru oraz cigzaru przeset i bram do
niego przytwierdzonych.

Przyktadowe warianty zastosowan:
OGRODZENIA PRZESLOWE BEZ
PODMUROWKI (same stupki z pustakaw]

Jegli planujemy budowe ogrodzenia z prze-
stami bez podmuréwki, mozemy wykonac
fundament uskokowy, o dwdch poziomach
gtebokosci. Wzdtuz linii przeset wystarczy
ptytka podwalina [ok. 30-80 cm). Stupy
ogrodzeniowe wymagajg solidniejszego
podparcia, poniewaz petnig funkcije nosna.
Trzeba umiesci¢ pod nimi stopy fundamen-
towe, siggajgce ponizej strefy przemarzania.
Fundament pod stupki w kazdym przypadku

wymaga zbrojenia pionowego.

OGRODZENIA PRZESOWE
Z PODMUROWKA

Fundament powinien by¢ wykanany na catej
dtugosci ogrodzenia. Dodatkowe wzmocnie-

nie zapewni zbrojenie poziome.

Schemat budowy ogrodzenia z przestami — wariant z podmurowka

Uszczelnianie daszkéw

N2
Z zewnatrz Klej
silikon uszczelniajacy mrozoodporny

Izolacja pozioma —— L!

Zbrojenie poziome 4 @ 10 mm ) 1 |

tawa fundamentu zelbet.

= BETARD

Chudy beton

@
1l | 4 ‘ ‘ = |1
| 1 | Kotwy EEr
Daszki zamykajace Zbrojenie
| | | I~ | pionowe
’—'7 ‘ ‘ 8+10 mm
[ 1
Fundament
min. 5 cm

nad poziomem
terenu

KATALOG PRODUKTU - OGRODZENIE PIAZZO



Dla podmuréwek uktadanych na wigcej niz
w 3 warstwach réwniez stosujemy zbro-
jenie pionowe w potowie dtugosci podmu-
réwki. Odpowiednio dobrane zbrojenie pio-
nowe stupkéw nalezy doktadnie rozmiescic¢
i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem
sie w tfrakcie zalewania betonem. Z uwagi
iz w ogrodzeniach przestowych obcigzenie
na fundament nie jest jednakowe nalezy za-
stosowac dylatacje fundamentu. Strefa mig-
dzy fundamentem pod stupkiem a przestem
musi by¢ szczelnie oddzielona materiatem
dylatacyjnym. Nie wykonanie tej czynnosci
moze prowadzi¢ do uszkodzenia podwaliny
(rysy i peknigcia) poprzez nieréwnomierne
osiadanie grunfu pod ciezarem ogrodze-
nia. Dlatego przed wylaniem betonu w wyko-
pie umiesc¢ przektadki z twardego styropianu
lub polistyrenu.

OGRODZENA MUROWANE
(w catosci wykonane z bloczkaw

betonowych do petnej wysokosci)

Ogrodzenia murowane wymagajg ciggtego
fundamentu o szerokosci nie mniejszej niz
szerokos¢ projektfowanego muru. tawe fun-
damentowg wypuszczamy nad poziomem
gruntu min. 5 cm. Zbrojenie poziome tawy
fundamenfowej i pionowe wzmocnienia
zbrojonej stopy fundamentowej stupkéw
o odpowiednim rozstawie nalezy wykonac

zgodnie z zaleceniami projektanta
BUDOWA FUNDAMENTU

Sposdb wykonania tawy fundamentowej za-
lezy gtéwnie od wielkosci obcigzenia jakim
zostanie ostatecznie poddany fundament.
Jego wymiary, gtebokos¢ posadowienia,
spos6b zbrojenia zalezg min: od rodzaju
ogrodzenia, rodzaju gruntu rodzimego, po-
ziomu wdd gruntowych ale takze uksztat-
towania terenu. Wspdlnym wymaganiem
dla wszystkich rozwigzan jest minimalna
gtebokos¢ na jakg powinnismy wykonac
wkop pod fundament. Graniczna gtebokosé
przemarzania grunfu Jest zalezna od ro-
dzaju gruntu oraz od charakterystyki klima-
tycznego oddziatywania na grunty w danym
obszarze Polski. Jest to szczegdélnie waz-
ne w przypadku grunféw wysadzinowych
(zwtaszcza gliniastych), ktdre zwigkszajg
swojg objetos¢ pod wptywem mrozu. Zigno-
rowanie tych wytycznych moze prowadzi¢
do uszkodzenia fundamentu lub jego trwa-
tego przemieszczenia. Jesli wiec chcemy

by nasze ogrodzenie pozostato przez dtugie

lata nienaruszone, przed rozpoczegciem prac
ziemnych nalezy sie doktadnie zorientowac,
w ktarej strefie klimatycznej znajduje sie na-

sza budowa.
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gtebokose przemarzania: 0,8m

I STREFA
gtebokosé przemarzania: Tm

Il STREFA
gtebokose przemarzania: 1,2m

s IV STREFA
gtebokose przemarzania: 1,4m

Wykonanie fundamentéw rozpoczynamy
od wyréwnania terenu by bez przeszkad
za pomocy palikéw i linek, wyznaczy¢ linig
ogrodzenia. W trakcie kopania mozna sig zo-
rientowac czy grunt jest na tyle spoisty (nie
osypuje sig) by muc zabezpieczyé koryto
tylko folig, czy tez konieczne jest poszerze-
nie wkopu aby umiesci¢ szalunek. W wyko-
pie odpowiednio rozmieszczamy zbrojenie
pionowe [w miejscu powstania przyszitego
stupka) oraz poziome dla wzmocnienia ca-
tosci konstrukcji. Wtasciwie dobrane i roz-
mieszczone zbrojenia nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem sig w trakcie zale-
wania betonu. W tym celu zbrojenie pionowe

mozna wigzac ze zbrojeniem poziomym.

Rys. 3

Rys. 4

Tak przygotowany wykop pod fundament
mozna zalewa¢ odpowiednim befonem -
najlepiej gotowa mieszanka do taw funda-
mentowych z betoniarni spetniajgcym wy-
magania normy PN-EN 206+A1:2016-12+PN
-B-06265:2018-10. W trakcie zalewania za-
dbajmy aby beton wypetnit réwnomiernie
caty réw dbajagc o fo by nie przemiesci¢
zbrojenia. Gdy beton osiggnie wystarczajs-
cgq wytrzymatosé (po ok. 4-5 dniach), mozna
zdemontowac¢ szalunek i wykonac izolacje
podmuréwki pod ogrodzenie oraz stupki.
W tym celu uktadamy na fundamencie folig
fundamentowa, pape lub mase bitumiczng
(Rys. B).

Rys. b

Ma to szczegdlne znaczenie w poézniejszym
etapie eksploataciji ogrodzenia. Izolacja chro-
ni murek przed kapilarnym podcigganiem
wody z gruntfu, kféra moze wywota¢ duze
szkody w trakcie zamarzania [peknigcia do
zniszczenia wigcznie) (Rys. B). Izolujgc ogro-
dzenie od waéd gruntowych znacznie ograni-

czamy powstawanie wykwitéw solnych.

Rys. 6

Woda opadowa

Izolacja pozioma

Podcigganie kapilarne

Woda gruntowa
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PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU

Prace warfo rozpoczg¢ od przygotowania
materiatu. Nalezy pamietac, ze pustaki ogro-
dzeniowe pochodzace z réznych partii pro-
dukeyjnych mogg nieznacznie réznic sie wy-
gladem (kolor, faktura). Aby uniknag¢ sytuacii,
w ktorej jedna czes¢ ogrodzenia rézni sig
od drugiej i widoczna jest migedzy nimi wy-
razna granica, zaleca sig losowe wymiesza-
nie bloczkédw. Warto tez najpierw utozye¢ je
.na suchao", by sprawdzi¢, czy odpowiednio
do siebie przylegaja. Jesli wystepuja pewne
nieprawidtowosci lub odchylenia, mozna ze-
szlifowac¢ poszczegolne elementy lub zasto-
sowac kliny (Rys. 7). Tak samo postepujemy

przy kolejnych warstwach.

Rys. 7

l‘ - g

—

MONATAZ OGRODZENIA Z PUSTAKOW
PIAZZA

Po wykonaniu i zaizolowaniu fundamentéw
przechodzimy do montazu. Pustaki ogro-
dzeniowe nalezy uktada¢ jeden na drugim,
lub naprzemiennie. Zalecamy metode na-
przemiennego uktadania. Jednorazowo nie
nalezy ustawia¢ wiecej niz 2-3 rzadki pu-
stakdw. Pierwszy rzadek uktadaj ze szcze-
gélng dbatoscig o zachowanie wytyczonej
linii ogrodzenia kontrolujgc jednoczesnie
ustawienie pustakéw w pionie i poziomie.
Uktadane pustaki nalezy ze sobg szczelnie
wigzac¢ za pomocg gotowego kleju montazo-
wego do zastosowania zewngtrznego - kle-
je mrozoodporne [Rys. 8). Rownie dobrym
rozwigzaniem jest zastosowanie silikonu
dekarskiego. Podczas klejenia stale kontroluj
linie pionu i poziomu ustawianych pustakaw.
Ewentualne nieréwnosci pustakéw koryguj
za pomocg szlifierki lub przez zastosowanie
klinéw. W miejscach o wyzszym podparciu
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i wigkszej szczelinie nalezy natozy¢ odpo-
wiednio wiecej kleju dla szczelnego wypet-
nienia. Ewentualny nadmiar kleju wycisnig-
ty na zewnatrz nalezy na biezaco usuwac.
Zgodnie z zaleceniami producenta uzytego
kleju, ustawione bloczki powinny bez naru-
szenia odpowiednio dtugo odsta¢ do czasu
zwigzania kleju. Dopiero po tym czasie moz-
na przystapi¢ do zalewania pustakéw mie-

szankg befonowa.

Rys. 8

Pustaki ogrodzeniowe wypetnia sig mie-
szankg betonowa, ktéra zapewni catosci po-
zadang solidnose i spojnose. Warto zadbacé
o to, by beton byt odpowiednio gesty. Aby
utatwi¢ mieszance szczelne wypetnienie
nalezy dodatkowo recznie zagegsci¢ befon
z uzyciem preta lub drewnianej kantéwki.
Zageszczamy tylko do momentu wypetnie-
nia przestrzeni wewnatrz pustaka nie do-
puszczajgc jednoczesnie do rozsegregowa-
nia mieszanki. Mieszanka zachowuje swojg
urabialnos¢ tylko w okreslonym przedziale
czasowym. Dlatego dostosujmy ilos¢ przy-
gofowywanej mieszanki do czasu w jakim
jestesmy w stanie ja wyrobi¢. W normalnych
warunkach temperatury jest fo ok. 45min.
Im wyzsza temperatura ofoczenia tym czas
ten jest krofszy. Jednorazowo zalewamy
maksymalnie 1-2 warstwy pustakéw. Przy
wigkszej ilosci zalewanych jednoczesnie
pustakéw nie sposéb kontrolowac¢ szczelne

wypetnienie przestrzeni bloczkaw.

Do zalewania bloczkéw przygotuj mieszanke
zgodng z zaleceniami producenta.Producent
zaleca, aby nie byta ona nizszg niz C30/37
XF1. Zwrd¢ uwage na jakos¢ surowcow uzy-
wanych do mieszanki gdyz majg one nieba-
gatelny wptyw na wytrzymatos¢ i trwatose

befonu. Przygotowana mieszanka powinna

mie¢ odpowiednig konsystencije co znaczy,
ze nie powinna by¢ ani za rzadka ani za
gesta. W przypadku mieszanki zbyt uptyn-
nionej moze dochodzi¢ do samoczynnego
opadania kruszywa tzw. segregacji. Mie-
szanka zbyt gesta moze nie catkowicie wy-
petnia¢ puste przestrzenie bloczkéw mimo
recznego zaggszczania. W celu polepszenia
urabialnosci betonu zalecane jest dodanie
(w odpowiedniej ilogci) do przygotowywanej
mieszanki plastyfikatora uptynniajgcego Re-
bacem J. Umozliwia dobre uptynnienie masy
betonowej przy jednoczesnej redukeii ilosci
dolewanej wody co ostatecznie zwigksza

wytrzymatosé betonu.

Dodatkowo zmniejsza sktonnos¢ mieszanki
do rozfrakcjonowania sie i oddzielania wody.

Dla utatwienia ponizej zamieszczono przy-
ktadowg recepturg, kféra zostata zapro-
jektowana z uzyciem kruszyw suchych.
Dlatego przygotowujgc wtasng mieszanke
nalezy uwzgledni¢ stan wilgotnosci posia-
danych kruszyw i odpowiednio skorygowac
dolewang wode tak by uzyska¢ pozadang
konsystencje. Pierwsze mieszanie nalezy
potraktowac jako prébny zaréb w celu okre-
$lenia wiasciwych proporcji (iloci dolewa-
nej wody] dla uzyskania odpowiedniej kon-
systenciji mieszanki betonowej. W tym celu
nalezy do mieszanki wla¢ ok. % odmierzonej
uprzednio ilosci wody, doda¢ odwazong ilosé
super plastyfikatora (petng zalecang dawke
wyliczong do iloéci cementu ) a reszte wody
dolewa¢ matymi porcjami sprawdzajgc, co
pewien czas po wymieszaniu, konsysten-
cie mieszanki. Konsystencije sprawdzac¢ po
wytgczeniu mieszalnika. W sytuacji gdy mie-
szanka nam stezeje po zbyt dtugim oczeki-
waniu na zalanie niedopuszczalne jest dole-
wanie wody w celu ponownego uptynnienia.
Jesli ponowne wymieszanie nie przywrdci
wtasciwej konsystenciji oznacza to, ze mie-
szanka stracita juz swoje witasciwosci i nie
nadaje sig do zalania pustakaw. Wtarne dole-
wanie wody znaczne ostabia wytrzymatosc
befonu.

(Recepta robocza mieszanki betonowej do

wypetniania ogrodzen z domieszkg Reba-

cem J-0,7%mc)
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Skiad na 70 litréw gotowej mieszanki betonowej (na 1 worek cementu)

Objeto
dla CEM 32,5 dla CEM 42,5
wagowo objetosciowo kg |
cem 32,56 25 kg 1 worek cem 42,5 25 kg 1 worek
woda 12,5 kg 125L woda 1,8 kg n8L
piasek 50,6 kg 33,7 L (niecate 3,5 wiadra 10L) piasek 515 kg 34,4 L (niecate 3,56 wiadra 10L)
Zwir 76 kg 475 L (niecate 5 wiader 10L) Zwir 77,2 kg 48,25 L (niecate 3,5 wiadra 10L)
Rebacem J 0,18 kg 0,175 ml Rebacem J 0,18 kg 0,175ml
Zalecenia:

Piasek: ptukany o uziarnieniu 0-2mm; nie
uzywac piaskéw zapylonych i drobnych
0 uziarnieniu 0-Imm.

Zwir: ptukany o uziarnieniu 2-18mm  albo
mieszanka 2-8mm z 8-16mm w proporcji 2:1
(2 czeéci 2-8 na 1 czeé¢ 8-18) opcjonalnie
wystarczy zwir 2-8mm.

Cement: zgodnie z oznaczeniem na worku
CEM | [bez dodatkéw] , CEM Il i inne (z do-
datkami); 32,6 nizszej wytrzymatosci, 42,56
wyzszej wytrzymatosci.

Kluczowy wptyw na czas przydatnosci
Swieze| mieszanki betonowej do wykorzy-
stania ma temperatura ofoczenia i réwniez

rodzaj cementu.

Jesli betonujesz latem wybierz (kolejnosé
wg przydatnosci ) : Cem Il 32,5; Cem | 32,5;
Cem Il 42,5; Cem | 42,5. Jesien/wiosna od-

wrotnie — najlepszy bedzie Cem | 42,5.

Rys. 8

Bardzo wazne, aby prac betoniarskich nie
prowadzi¢ w temperaturze ponizej +5°C oraz
powyzej +25°C.

W wyjatkowych przypadkach mozna prowa-
dzi¢ prace betoniarskie w temperafure do
30°C, jednakze z zachowaniem szczegdlnie
starannych zabiegéw pielegnacyjnych. Za-
brudzenia powstate podczas pracy nalezy

na biezgco usuwac z powierzchni bloczkéw.

Pustaki przed zalaniem nalezy zwilzy¢ wodg
by ograniczy¢ ich chtonnosé¢. Zwilzania do-
konuj najlepiej za pomoca rozpylacza by

unikng¢ sciekania nadmiaru wody.

W celu zwigkszenia marginesu bezpieczen-
stwa przed ewentualnymi uszkodzeniami
pustakéw niedostatecznie wypetnionych
mieszankg betonowg zastosuj przektadki
styropianowe. Styropianowa przektadke gru-
bosci 0,4-1 cm nalezy umiesci¢c w komorze

pustaka po jego przekgtnych [Rys. 10).

Rys. 10

Wktadka powinna by¢ wecisnigta z lekkim
oporem tfak by utrzymywata sie w pozyciji
podczas zalewania betonem. Takie cze-
Sciowe wypetnienie pustaka elastyczng
i nienasigkliwg przektadka ma za zadanie
kompensowac¢ naprezenia wywotane np.:
rozszerzaniem sig zamarzajgcej wody, kfo-
ra mogta by sie nagromadzi¢ nieszczelno-
Sciami w niedolanych miejscach pustaka.
Po utozeniu wszystkich zaplanowanych
warstw pustakéw ostatnig nalezy zwien-

czy¢ daszkami.

MONTAZ DASZKOW PIAZZA

Montaz daszkéw zamykajgcych przepro-
wadzamy nie wczesniej niz po 4 dniach od
zakoniczenia budowy ofwartej konstrukciji
ogrodzenia. Zwracajmy fakze uwage na
wtasciwg pielegnacje betonu w czasie jego
dojrzewania zwtaszcza latem kiedy tempera-
tura jest wysoka a powietrze suche. Zardw-
no podczas dtuzszych przerw w montfazu
jak i w czasie oczekiwania na ostateczne
zamknigcie konstrukcji daszkami, ogrodze-
nie nalezy okry¢ folig budowlang. Zabez-
pieczy to $wiezy, twardniejgcy beton przed
negatywnymi skutkami zbyt wczesnego
odparowania niezbednej do procesu hydra-
tacji wody a z drugiej strony ochroni otwar-
tg konstrukcje przed wnikaniem nadmiaru
wody w razie wystgpienia intensywnych
opaddéw. Daszki montuje sig do pustakéw
przy uzyciu mrozoodpornego kleju albo za-
prawy cemenfowej. Od zewnafrz szczelnie
zamykamy potgczenie stosujgc mrozoodpor-
ng mase silikonowg (Rys. 11). W celu doktad-
nego przylegania elementéw miejsca pota-
czen pomiedzy bloczkami i daszkami nalezy
dopasowat i ewentualne nieréwnosci zeszli-

fowac i oczyscic z pytu przed ich montazem.
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Rys. 1

Rys. 13

MONTAZ PRZESELA, BRAMY, FURTKI

W frakcie wznoszenia konstrukciji nalezy pa-
mieta¢ o zaplanowanych w niej bgdz bezpo-
srednio w jej otoczeniu montazach urzadzen
elekfrycznych. W tym celu juz od pierwszego
etapu stawiania ogrodzenia nalezy rozplano-
wac i odpowiednio wyprowadzi¢ przewody
elektryczne. Estetyczne i wytrzymate osa-
dzenie przesta, furki czy skrzydta bramy na
stupkach ogrodzenia wymaga znajomosci
materiatu, z ktérym pracujemy. Powinnismy
zna¢ doktadne rozstawy kotwienia a takze
wage mocowanego elementu.

Jesli konstrukcija przesta lub skrzydta bramy
na fo pozwala i miejsca koftwienia wypada-
ig miedzy pustakami, kotwy najlepiej osa-
dzac¢ jeszcze w trakcie budowy ogrodzenia.
W przypadku skrzydet ponizej 50 kg kotwy
nalezy przyspawac do zbrojenia i zala¢ be-

tonem (rys. 12).

Rys. 12

Do skrzydta powyzej 50 kg zaleca sie stoso-
wanie konstrukcji nognej z profilu stalowego
[rys. 13).
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Przesta i furtki mozemy zamontowac takze
do gotowego ogrodzenia, jednak w tym przy-
padku nalezy nawierci¢ elementy betonowe
i zamontowac kotwy przy uzyciu odpowied-

niego kleju do kotew.

PRACE WYKONCZENIOWE

Po zakonczeniu wznoszenia ogrodzenia nie-
ktore jego fragmenty bedg wymagaty wy-
czyszczenia z resztek zaprawy cemenfowej,
wtartego po szlifowaniu pytu badz obecne-
go na poszczegdlnych elementach wykwitu.
Zanim zastosujesz jakikolwiek chemiczny
preparat zaleca sie wstepnie dokonac czysz-
czenia myjka cisnieniowg o nieagresywnym
dla betonu dziataniu. Uwazajac przy tym by
nie uszkodzi¢ uszczelnien potgczenia dasz-
kéw. Zanieczyszczenia frudniej usuwalne
jak zaprawy cementowe mozna usuwac
z pomocy specjalnego $rodka do usuwania
wykwitéw i zapraw cementowych Rebanit
S. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe czysz-
czenia w miejscu mniej widocznym lub na
pozostatych po budowie elementach nieza-
budowanych. Chodzi o to by w petni pozna¢
spos6b dziatania $rodka i jego oddziatywa-
nie na powierzchnie betonu. Stosujac $ro-
dek nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg
dotaczong do opakowania. Bloczki ogrodze-
niowe sg wykonywane w technologii nisko
nasigkliwego betonu, dzigki czemu tak do-
brze sprawdzajg sie w kazdych warunkach

atmosferycznych.

W celu dodatkowego zabezpieczenia po-
wierzchni zalecana jest impregnacja ogro-
dzenia po kilku dniach od jego wykonania.
Pozwala ona dodatkowo uszczelni¢ ogro-
dzenie na tyle skutecznie by dtugotrwale
chroni¢ przed wnikaniem osadéw w gtab

struktury betonu. Dzigki temu utrzymanie

ogrodzenia w czystosci stfaje sie jeszcze
tatwiejsze a kolor ogrodzenia stanie sig jesz-

cze bardziej wyrazisty.

KONSERWACJA | PIELEGNACJA
OGRODZENIA

Aby utrzymac¢ ogrodzenie w dobrym sta-
nie, powinno sie je regularnie kontrolowac
pod wzgledem ogdlnego stanu techniczne-
go oraz czystosci. Grunfowne czyszczenie
i ewentualne naprawy najlepiej przeprowa-
dza¢ w porze letniej. Przy wiekszych zanie-
czyszczeniach mozna uzy¢ twardej szczotki
lub myjki cisnieniowej, lecz tylko rozproszo-
nym strumieniem. Nalezy przy tym szczegol-
nie uwazac by nie uszkodzi¢ uszczelnien si-
likonowych. Ewentualne ubytki uszczelnieri
po odpowiednim przygotowaniu i oczyszcze-
niu podtoza nalezy uzupetni¢. W przypadku
punkfowych trudnych do usuniecia zanie-
czyszczen mozna wspomagac sie srodkami
na bazie detergentéw lub, coraz szerzej ofe-
rowanym na rynku, gotowymi preparatami
dedykowanymi powierzchniom betonowym.
Zalecamy zastosowanie srodkéw z naszego
katalogu produktéw do pielegnacji. W przy-
padku zamiaru uzycia nieznanego nam srod-
ka [niezaleznie czy do czyszczenia z plam
czy usuwania wykwitéw]) zalecamy przepro-
wadzi¢ prébe na niewielkim obszarze, najle-
piej w miejscu najmniej wyeksponowanym.
Chodzi o to by wykluczy¢ agresywne dziata-
nie na nawierzchnig lub ewentualny wptyw
na zmiang zabarwienia. Zawsze doktadnie
sprawdzaj informacje na opakowaniach
tych produktéw i stosuj $rodki ochrony oso-
bistej. W celu skutecznego zabezpieczenia
powierzchni betonowego ogrodzenia przed
nadmiernym  wnikaniem zanieczyszczen
w gtgb strukfury betonu zalecamy impregna-
cie specjalnie przeznaczonymi do tego celu
preparatami dostepnymi w ofercie. Dodat-
kowg zaletg $rodkéw impregnujacych jest

wydobycie gtebi koloru powierzchni betonu.
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PUNKTY SPRZEDAZY

PUNKTY SPRZEDAZY -
GDZIE ZNALEZE NASZE PRODUKTY?

ZESKANUJ KOD QR

| DOWIEDZ SIE, GDZIE
ZNAJDZIESZ NASZE
PRODUKTY

KONTAKT

JEZELI MASZ DODATKOWE PYTANIA,
SKONTAKTUJ SIE Z NAMI!

LINKED IN

www.linkedin.com/company/betard/

@ S I E,D Z I BA FACEBOOK
G L 0 W N A f www.facebook.com/BetardPrefabrykaty
DELUGOLEKA

O' INSTAGRAM
(@betardprefabrykaty
ul. Polna 30 SPRAWDZ GODZINY
50-095 Dtugoteka OTWARCIA BOK NA NASZEJ
71 315-20-08 STRONIE INTERNETOWEJ:
bok@betard.pl www.betard.pl
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